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· Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro seznámení s vlastnostmi plastů
· Materiál rozvíjí praktické činnosti s plasty. Podle RVP výuka pracovních činností nemusí být realizována pouze v dílnách, ale i v laboratořích
· Je určen pro předmět pracovní činnosti a ročník 8. 
· Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: František Mošna a kol. – Praktické činnosti – práce s technickými materiály pro 6. – 9. ročník základních škol, ISBN 80-7168-468-6
Identifikace plastů

1. Rozlišení termoplastu od reaktoplastu

Pomůcky: vzorek plastu, lihový kahan, nehořlavá podložka, zápalky, chemické 

                 kleště    
Postup: a/ zapálíme lihový kahan

              b/ do chemických kleští uchopíme vzorek plastu

              c/ vzorek plastu zahříváme nad plamenem kahanu, až dojde ke 

                  změně vzorku plastu. Vzorek plastu nesmí vzplanout.

              d/ podle změn vzorku rozlišíme, zda se jedná o termoplast nebo 
               reaktoplast podle tabulky
Tabulka:

	Plast
	Změny při zahřívání
	Příklady

	Termopast
	Za normální teploty tuhý, zahřátím měkne, lze jej zvářet, ochlazením znovu tuhne
	Polyethylen, polypropylen, polyvinylchlorid, polystyren, atd. 

	Reaktoplast
	Zahřátím přechází do nerozpustného a netavitelného stavu.
	Fenolformaldehydové, melaminoformaldehydové pryskyřice, epoxid, polyestery, atd.


Závěr: Zjistili jsme, že se jedná o termoplast – reaktoplast. Špatnou odpověď 

            škrtni.

Rozlišení plastů na termoplasty a reaktoplasty je důležité pro jejich další zpracování a identifikaci.
2. Zkouška v plameni

Pomůcky: vzorek plastu, lihový kahan, zápalky, nehořlavá podložka, chemické 

                 kleště, tabulka známých plastů

Postup: a/ zapálíme lihový kahan

              b/ do chemických kleští uchopíme vzorek plastu

              c/ vzorek plastu vložíme do plamene kahanu a sledujeme, zda hoří i 

                  po vyjmutí z plamene kahanu

              d/ sledujeme plamen a vzhled vzorku plastu po hoření

              e/ podle tabulky známých plastů určíme název plastu

Tabulka známých druhů plastů
	Plast
	Po vyjmutí z plamene
	Plamen
	Vzhled zbytku

	Polystyren
	hoří
	Oranžový, čadivý, hustý, černý dým
	Otavený, zčernalý

	Polyvinylchlorid
	nehoří
	Žlutý se zeleným proužkem, žlutý dým
	Zuhelnatělý, křehký

	Organické sklo
	hoří
	Modrý se žlutou špičkou, prská
	Zhnědlý s bublinkami

	Polyamid
	hoří
	Modrý se žlutým hrotem
	Otavený, nahnědlý

	Polyester
	hoří
	Žlutý, čadivý
	Zuhelnatělý

	Polyethylen
	hoří
	Svítivý, s modrým jádrem a žlutým hrotem, klidný, čadivý
	Otavený, měkký, mírně zčernalý


           Zjistili jsme, že se jedná o …………….

Poznámka: pro tuto zkoušku použijeme k identifikaci polyethylen, popř. 

                   polypropylen. Jiné druhy plastů jsou při hoření zdraví škodlivé. 
                   S těmito plasty pracuje demonstračně pouze vyučující. 

                   Tato pravidla budeme dodržovat i při žíhání ve zkumavce. 

3. Žíhání ve zkumavce

Touto zkouškou potvrdíme název plastu, který jsme identifikovali při zkoušce v plameni. 
Pomůcky: neznámý vzorek plastu, držák na zkumavky, zkumavka, nehořlavá 
                 podložka, zápalky, tabulka známých plastů

Postup: a/ zapálíme lihový kahan

              b/ do držáku na zkumavky uchopíme zkumavku se vzorkem plastu

              c/ zkumavku zahříváme nad kahanem, až dojde ke změně vzorku

              d/ podle tabulky známých plastů určíme název plastu

Poznámka: Pro všechny tři zkoušky je vhodné využít plast ve formě pásku, 

                   nebo granulek, popř. využít jiný typ materiálu.  U zkoušky žíhání

                   ve zkumavce vypouštíme identifikaci podle zápachu zplodin.

Tabulka známých druhů plastů
	Plast
	Změny vzorku

	Polystyren
	Taje, bezbarvý kondenzát, vůně po květech

	Polyvinylchlorid
	Taje, vznik kondenzátu, štiplavý zápach

	Organické sklo
	Rozkládá se, vůně po květech

	Polyamid
	Taje, hnědne, odkapává, pění

	Polyethylen, polypropylen
	Taje, bezbarvý kondenzát, zápach po hořícím parafinu


 Při žíhání ve zkumavce jsme opět zjistili, že se jedná o ……………
Tabulka:

Tvým úkolem je potřeba doplnit, zda se jedná o termoplast nebo reaktoplast, chování neznámého vzorku plastu při zahřívání a při žíhání ve zkumavce a nakonec název neznámého vzorku plastu, který jste zkoumali při identifikaci.
	Termoplast nebo reaktoplast?
	Zkouška v plameni
	Žíhání ve zkumavce
	Název neznámého vzorku plastu

	
	Po vyjmutí z plamene – hoří nebo nehoří?
Popis plamene - 
Vzhled zbytku -

	Změny vzorku -
	


4. Některé běžné druhy termoplastů jsme schopni poznat identifikovat bez pomocí zkoušky v plameni a žíhání ve zkumavce, pouze pomocí našich smyslů. Poznáš, o jaké druhy termoplastů se jedná, bez pomocí laboratorního zkoumání? Doplň tabulku.
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Tabulka
	Obrázek číslo
	Název plastu

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	


Řešení

	Obrázek číslo
	Název plastu

	1
	Polyethylen

	2
	Polystyren

	3
	Polyvinylchlorid

	4
	Polyamidy
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